
Vi anbefaler å bruke en usynlig impregnering. Det finnes egne

impregneringer for skifer og annen naturstein, feks f ra Akemi.

Vær oppmerksom på at det finnes produkter på markedet som

har en fargeforsterkende effekt som dermed endrer skiferens

natur lige u t t rykk.

 

For et f inest mulig resultat er det vikt ig at fel tet som skal

impregneres er f r i t t  for f lekker og helt rent.
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DETTE TRENGER DU:

Impregneringsmiddel for naturstein (vi

anbefaler en som er usynlig)

Svamp/pensel /klu t

1. Velg type impregnering

2. Rengjør overflaten



Det finnes ulike flekkfjernere for ulike typer flekker f ra feks fet t,

rust, grønske, rødvin etc. Sjekk denne for hvordan du fjerner

alle typer flekker.

 

Når overflaten er 100% tør r er det t id for påfør ing av

impregnering.

Påfør impregneringen på over flaten og la det t rekke inn i

over flata i 5 – 20 minut ter, avhengig av temperatur.

Tørk deret ter over med en klu t.

Gjenta gjerne prosessen for å sikre at over flaten er 100%

met tet.

Det er vikt ig å følge produsentens anvisning.

 

La det tørke – sjekk produsentens anvisning for tørket id.

Virkningen innt rer allerede et ter få minut ter og full avstøtende

effekt oppnås et ter 2 – 3 t imer. De fleste produsenter anbefaler

deret ter en gi t t  herdet id før belastning.

3. Påfør impregnering

4. Herding


