
Vi rekommenderar at t använda en osynlig impregnering. Det

finns speciella impregneringar för skiffer och annan natursten,

t.ex. f rån Akemi.

Var medveten om at t det finns produkter på marknaden som

har en färgförstärkande effekt som därmed ändrar skifferns

natur liga u tseende.

För bästa möjliga resultat är det vikt igt at t området som ska

impregneras är f r i t t  f rån fläckar och helt rent.

Det finns olika fläckbor t tagare för olika typer av fläckar f rån t.ex.
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DETTA BEHÖVER DU:

Impregneringsmedel för natursten (vi

rekommenderar en som är osynlig)

Svamp/pensel / t rasa

1. Välj typ av impregnering

2. Rengör ytan



fet t, rost, grönska, rödvin etc. Kolla in denna guide för hur du

tar bor t alla typer av fläckar på skiffer.

När ytan är 100% tor r är det dags för applicer ing av

impregnering.

Applicera impregneringen på ytan och låt den dra in i ytan i 5 –

20 minuter, beroende på temperatur.

Torka sedan av med en t rasa.

Upprepa gärna processen för at t säkerställa at t ytan är 100%

mät tad.

Det är vikt igt at t följa t il lverkarens anvisningar.

Låt det torka – kolla t illverkarens anvisningar för torkt id.

Effekten börjar verka redan ef ter några minuter och full

avstötande effekt uppnås ef ter 2 – 3 t immar. De flesta

t illverkare rekommenderar däref ter en viss härdningst id innan

belastning.

3. Applicera impregneringen

4. Härdning


