
Impregnerad skiffer har en skyddande hinna som gör at t f läckar

av alla slag in te ska t ränga ner i stenen.

Användning av feta eller vaxhalt iga tvålar kommer därför at t

lämna et t fet t lager på ytan. Det ta är in te gynnsamt ef tersom

smuts lät t fastnar i det ta och över t id kommer ytan at t f ramstå

som gul och smutsig.

Ibland är det bra at t gå över ytan med et t grovrengöringsmedel

för at t lösa upp och ta bor t eventuell t  ingrodd smuts och

fet t f läckar.

För det ta kan du använda et t grovrengöringsmedel som t ill

exempel Stenrens – et t högkoncent rerat rengöringsmedel som

är syrafr i t t  och också utan fosfater eller lu t.

Tensiderna är biologiskt nedbrytbara.
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DETTA BEHÖVER DU:

Mil t neut ral t tvål

Akemi Stenrens

1. Undvik feta tvålar på impregnerad skif fer

2. ”Nollställ” ytan emellanåt



1. Stenrens späs ut i förhållanden f rån 1:1 t ill 1:500 beroende

på smutsmängd.

2. Applicera och låt verka i 10-20 minuter.

3. Vid mycket smuts, borsta eller skrubba gärna med en borste.

4. Tvät ta/skölj noggrant med vat ten t ill slu t.

 

3. Grovrengöring


